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Dotyczy: Szklenie izolacyjne z 4 stronnym stepem wykonane ze 
szczeliwem Dowsil 3362 lub Dowsil 3363 

 
 

Opierajac się na założeniach ETAG 002, Dow Silicones potwierdza iż minimalna głębokość spoiny dla 
szyb zespolonych z 4 stronnym stepem wynosi 6 mm, przy założeniu iż zewnętrzna szyba jest 
strukturalnie klejona do ramy lub mechanicznie mocowana. 
W tym przypadku wszystkie obciążenia będą oddziaływać na zewnętrzną szybę, dlatego spoina 
strukturalna będzie przenosić te obciążenia. 
Uwagi i rekomendacje: 
- Spoina strukturalna musi być zwymiarowana w każdym przypadku  
- Szczeliwa Dowsil są zalecane do wykonania szklenia strukturalnego (szczeliwa te są kompatybilne ze 
szczeliwami Dowsil 3362/Dowsil 3363) 
- kompatybilność między szczeliwami izolacyjnymi i strukturalnymi musi być przebadana w przypadku 
zastosowania innych uszczelniaczy do szklenia strukturalnego 
Poniżej przedstawiono rysunek poglądowy szyby zespolonej ze stepem: 
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